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Granulométrie

Catégorie G

Teneur en fines

Equivalent de sable [SE ]

Essai au bleu de méthylene [MB ]

Coefficient de platissement

Masse volumique réelle ρa (+/- 0,03) [Mg/m³]

Absorption d´eau [% WA ] W cm 0,5 W cm 0,5

Eléments coquillers

Chlorures

Sulfates solubles dans l´acide

Soufre total [M.-%]

Teneur en carbonate [M.-%]

Pourcentage de grains concassés

Résistance aux chocs thermiques
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EN 13043:2002/AC:2004 - Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés 

dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation
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Performances déclarées / Fiche technique avec description précise des charactéristiques des materiaux; Annexe de la declaration des performances No. 8.642-1/29

Description précise des charactéristiques des materiaux
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Valeurs spécifiques avec tamis intermédiaires

Granulométrie 
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pneus au crampons

Écoulement des Sables (ECS déclarée)
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Sur demande: composition selon les exigences du client, qui diffère des spécifications standard. Rapport de 
mélange sur le bon de livraison.
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Les caractéristiques et les propriétés suivantes ont été déterminées par notre FPC, mais hors de la surveillance des organismes externes et de la CE.

No du produit:

Masse volumique en vrac, 
non compacté

Masse volumique en vrac, 
seché et compactée


